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JUNCKERS BOJLESYSTEM FOR OG UNDER LAGNING AF GULVET

c1.0 Generel information Byggeriet skal vaere tort og lukket. Varmeanlagget skal vare installeret og afprevet, og i
fyringssaesonen bar der vaere konstant varme pa. Betonstgbninger og andre indvendige

c11 Bojlesystem information arbejder, der kan tilfgre bygningen fugt, fx grundlaeggende malerarbejde skal ligeledes
vare afsluttet.

C1.1.1 Projekteringsvejledning

. o Den relative luftfugtighed i bygningen skal vaere mellem 35 og 65 % og temperaturen ca.

C1.1.2 Lagningsvejledning B . X . . .

20° C. Restporefugtindhold i beton ma max. vare 90 % RF og fugtindhold i trae max. 12 %.
Flg 1 Massive braedder bgr altid laegges umiddelbart efter ankomsten til byggeriet. Hvor

braedderne leveres emballeret i pakker, ma emballagen farst dbnes umiddelbart inden
gulvlegningen pdbegyndes, dvs. ingen akklimatisering af braedderne i byggeriet.
NB: Laegningsvejledningen skal ngje gennemlaeses for start. Ved tvivlspgrgsmal kontakt
Junckers tekniske serviceafdeling inden legning.

1.5 meter

Undergulvet skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm pa et 1,5 meter
T retholt. Afvigelsen males som dabninger under retholtet. Overfladen skal fremsta jaevn og
2mm uden grater. Stedvise ujevnheder skal vaere afrettet.

Alternativ malemetode:

Undergulvet skal have en planhed med ikke stgrre afvigelse end + 2 mm pa et 2 meter
retholt (2 mm ben). Overfladen skal fremsta jeevn og uden grater. Stedvise ujeevnheder, fx
over stgbeskel, skal vaere afrettet, sa afvigelser fra planhed er mindre end + 0,6 mm pa et
0,25 meter retholt (0,6 mm ben).
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Bajlestarrelse fastlaeegges ud fra forventninger til den maksimale relative luftfugtighed i
byggeriet. Var opmarksom p4, at i kontorbyggerier o.l. kan den relative luftfugtighed
afvige i forhold til boliger, hvorfor en anden bgjlestarrelse ma anvendes.

Til skibsgulv anvendes der altid 3-huls bgjler (129,8 mm). Junckers 20,5 x 140 mm planker
samt Boulevard Planker 20,5 x 185 mm monteres altid med minimum 129,4 mm bgjle (2
huls).

Bgjleforbrug 14 og 22 mm Parket:
Bolig: 13 stk. pr. m2 svarende til en bgjleafstand pa maksimalt 700 mm.
Kontor/erhverv: 17 stk. pr. m2 svarende til en bgjleafstand pa maksimalt 500 mm.

Bgjleforbrug Plank:

15 x 129 mm: 17 stk. pr. m?, svarende til en bgjleafstand pa maksimalt 500 mm.
20,5 x 140 mm: 16 stk. pr. m? (bgjleafstand max 500 mm).

20,5 x 185 mm (Junckers Boulevard): 13 stk. pr. m? (bgjleafstand max 500 mm).

Skibsgulv (parket eller plank):
Bajleforbrug svarer til ovennavnte for plank pa hhv. 17, 16 og 13 stk. pr. m? afhangig af
braeeddebredde (bgjleafstand max 500 mm).

Manufacturer:
Junckers Industrier A/S
www.junckers.com
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3. MELLEMLAG

Pa betongulve anvendes Junckers PolyFoam som mellemlag. PolyFoam udlaagges med
overlag ved alle samlinger og fares op ad vagge o.l. til gulvfladens overkant. Husk at
benytte den indbyggede tape.

NB: Ved gulvvarme udlagges ekstra fugtspaerre af 0,20 mm PE-folie pa betonen under
PolyFoam. Folien fares op ad vaegge og klemmes bag ved fodpanelet.

Pa treebaserede undergulve anvendes JunckersFoam som mellemlag. Mellemlaget laegges
med taette samlinger.

Pa mellemlag af polystyren placeres en 0,20 mm PE-folie med 200 mm overlaeg ved alle
samlinger som fugtspaerre pa polystyrenpladen. Oven pa polystyrenen laagges
trykfordelende plader, se C 1.1 — Bareevne.
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4. LACGNING AF BRADDER - 1

Det anbefales at la=gge braedderne parallelt med den laengste side af rummet. Med
braettets bagside opad slas bgjleenden med huli ned i bgjlesporet, siledes at bgjlens frie
ende peger i ferens retning, hvilket ogsa er laeggeretningen, se Fig. 4.1 0og 4.2.

NB: Ved Junckers 20,5 mm Planker er der 2 bgjlespor. Bgjlerne til disse produkter
monteres altid i det yderste bgjlespor taettest pa plankens fer.

Bradderne limes i alle endestad, se Fig. 4.3. Massive braedder ma aldrig limes pa
langsiderne. Junckers Fugeband (A) monteres stramt mellem braeddeender og vagge, se
Fig. 4.4.

Ved gulvflader med en l&ngde pa mere end 25 meter kan det vaere ngdvendigt at
indbygge dilatationsfuger i gulvfladen. Ved tvivlspargsmal kontakt venligst Junckers
tekniske serviceafdeling inden laagning.

5. LAGNING AF BRADDER -2

Ferste og sidste raekke braadder lazgges med en afstand (A) til vaeggen pa 2 mm pr. lbm
spaend, dog altid minimum 12 mm.

Den fgrste bgjle placeres hgjst 80 mm fra den breeddeende, der stader op til vaeggen.
Afstand mellem bgjlerne skal vaere 400 mm i den ferste og i den sidste raekke braedder. |
alle andre raekker skal afstanden vaere enten 500 eller 700 mm, afhangig af produkt og
anvendelse (se afsnit 2).

Der bruges altid mindst 2 bgjler pr. brzet eller planke.

Det sikres, at bgjlerne ikke bergrer hinanden ved at forskyde dem med ca. 50 mm fra
raekke til rekke. Monter afstandsklodser (B) mellem vaeg og den farste raeekke braadder
(Fjernes inden montering af fodpanel).

6. LAGNING AF BRADDER - 3

Laeg bredderne i et uregelmaessigt manster. Breeddestgdene fordeles/spredes mest
muligt. Afstanden (A) mellem braeddested i to pa hinanden falgende raekker skal vaere
minimum 250 mm, se Fig. 6.1.

Lagges 14 eller 22 mm parket, ma stavsted i en braedderaekke ikke ligge pa linie med
stavstad i naborakken, men skal spredes mest muligt svarende til en forskydning pa
mindst 50 mm.

Bradderne i den sidste raekke tilpasses i bredden. Husk at afstanden (B) til vaaggen skal
vare som beskrevet i afsnit 5. Breedderne i den sidste raekke limes i noten og laegges til
braeedderne i den forrige raekke. Det er kun braedderne i sidste raekke, der ma limes pa
langsiderne, se Fig. 6.2. Brug gulvjern (C) til at fa det sidste braet pa plads, se Fig. 6.3.

Husk at fjerne afstandsklodser inden montering af fodlister.
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Ved rergennemfgringer bores et hul i braettet. Hullet (A) skal have en diameter, der er

min. 24 mm stgrre end rgrets diameter.

Der saves en klods af i en skrd vinkel. Efter laegning af braettet limes klodsen pd med

Junckers Sylvafix lim.

Som afslutning monteres radiatorrossetter.

Ved dgrkarme o.l. er det vigtigt at det nederste af dgrkarmen skaeres til saledes, at gulvet

uhindret kan passere under dgrkarmen.
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8. ANDRING AF LAGGERETNING

Pa starre gulvflader eller ved a&ndring af laeggeretningen kan det vaere hensigtsmaessigt

at anvende Junckers 2-vejsbgijler.

De to rekker braedder l&gges med 2-vejsbgjler og med en lgs fer, der limes til det ene
braetidens fulde leengde. Herefter fortsettes med normalbgjler som angivet. En
gulvflade pa min. 15 braedders bredde i den ene laeggeretning skal vare udlagt far
legning i den modsatte retning pabegyndes. Dette er ngdvendigt for at undga

forskydning af gulvfladen.

Bajleafstanden for 2-vejsbgjler er 300 mm og hhv. 500 og 700 mm for normalbgjler. Det
sikres, at bgjlerne ikke bergrer hinanden ved at forskyde dem med ca. 50 mm fra raekke til

raekke.

NB: Husk at montere normale bgjler samtidigt med 2-vejsbgjler pa de to fagrste raekker

braedder (se figur).
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